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Podhledy a obklady

& Heraklith €

Ttida reakce na ohefi B-s1, dO | Ap = 0,090 W/m-K
Pro podhledy a obklady.

(po dohodé dodavka desek tfidy A2-s1,d0)

Tloustka** [mm]  Sitka*** [mm]  Délka [mm] R [m2K/W]  ks/paleta m?/paleta

15 600 2000 015 70 84 L
Kéd znaceni:
25 600 2000 0,25 40 48 WW.EN 13 168 -T1-C5(10)200
35 600 2000 0,35 29 34,8
50 600 2000 0,55 20 24

g Heraklith Agro AK Ttida reakce na ohen B-s1, d0 | A\, = 0,090 W/m-.K

(zkosené hrany)

Tloustka [mm] Sitka [mm] Délka [mm] R [m?K/W]  ks/paleta m?/paleta Kéd znadeni:
25 600 2000 0,25 40 48 WW-EN 13 168 -T1-CS(10)200
Fasady

& |ieraklith € Facade Trida reakce na ohei A2-s1,d0 | Ao = 0,090 W/m-K

Tloustka [mm] Sitka [mm] Délka [mm] R [m2K/W]  ks/paleta m?/paleta Kéd znaéeni:
25 600 2000 0,25 40 48 WW-EN 13 168 -T1-C5(10)200
A

== Heraklith C Facade AK 01

Ttida reakce na oheit A2-s1,d0 | Ap = 0,090 W/m-K
(zkosené hrany)

Tloustka [mm] Sitka [mm] Délka [mm] R [m?K/W]  ks/paleta m?/paleta Kéd znaéeni:
25 600 2000 0,25 40 48 WW-EN 13 168 -T1-CS(10)200
Zatepleni stropt

g Heratekta C2 Ttida reakce na ohef E | A, = 0,090 / 0,038 W/m-K

Dvouvrstva kompozitni deska.

Tloustka [mm] Sitka [mm] Délka [mm] R [m2K/W]  ks/paleta m?/paleta

50 500 2000 1,15 22 22 Kéd znaceni:

75 500 2000 18 14 14 WW-EN 13 168 -T1-CS(10)50-TR20
100 500 2000 2,4 11 1

g Tektalan 037/2 AK 01 Ttida reakce na oheft A2-s1, dO | A\, = 0,090 / 0,037 W/m-K

(Heraklith / Kamenna vina) Dvouvrstvé deska pro zatepleni stropnich konstrukci/podhledd.

Tloustka [mm] Sitka [mm] Délka [mm] R [m%K/W] ks/paleta m?/paleta
50 600 1000 115 44 26,4 L
Kéd znacent:
75 600 1000 18 28 16,8 WW-EN 13 168 -T1-CS[10)30-TR5
100 600 1000 2,5 22 13,2
150 600 1000 3,85 14 8,4

PrisluSenstvi pro Heraklith

Kotvici pFislusenstvi pro produkty Heraklith, Heratekta a Tektalan

Srouby DDS do betonu s plastovym nastfikem hlavy se strukturou dfevité viny.
Na vybér dvé barevné provedeni - $edd a bild. Primér hlavy 25 mm.

: —
Typ ks/baleni //
- L

Srouby DDS 7,3 x 50 pro desky tloustky 25 mm 100

Srouby DDS 7,3 x 75 pro desky tloustky 50 mm 100 ;

Vruty HT-T do dfeva a CD profilid. Primér hlavy 14 mm

Typ ks/baleni ‘
HT-T 6,0 x 50 pro desky tloustky 25 mm 200 g’m
HT-T 6,0 x 80 pro desky tloutky 50 mm 200




Desky Heraklith®

Desky Heraklith® z drfevité viny vznikaji spojenim drevénych hoblin
mineralnim pojivem. Jejich vlastnosti jsou posuzovany a dekla-
rovany v souladu s EN 13168. Oblasti pouziti a pracovni postupy
popsané v tomto dokumentu se tykaji desek pojenych cementem.

Pokud je v nazvu vyrobku A2, znamena to ze material vykazuje
tridu reakce na ohen A2-s1, dO.
AK v ndzvu znamena ze vyrobek ma zkosené hrany.

Heraklith C

desky z drevité viny s cementovym pojivem
Dalsi varianty: Heraklith A2 C, Heraklith C AK, Heraklith A2 C AK

Heraklith C Facade

desky z dievité viny s cementovym pojivem v pohledové
kvalité pro exteriér.
Dalsi varianty: Heraklith C Facade AK

Heraklith AGRO

desky z drevité viny pojené bilym cementem
Dalsi varianty: Heraklith AGRO AK

Heratekta C2

kompozitni (vicevrstva) deska s jednou vrstvou z drevité
viny s cementovym pojivem a s nakasirovanou vrstvou
EPS

Heratekta C3

kompozitni (vicevrstva) deska s dvéma vrstvami z drevi-
té viny s cementovym pojivem a s jadrem z EPS

Tektalan 037/2

kompozitni (vicevrstva) deska s jednou vrstvou z drevité
viny s cementovym pojivem a s nakasirovanou vrstvou
kamenné mineralni viny MW.

Prislusenstvi
DDS Sroub do betonu

Ocelovy pozinkovany Sroub se samoreznym zavitem,
hlava se strukturou drevité viny.

Pouzivani: Na pfimé upevnéni izolaénich desek na betonové kon-
strukce.

Délky: 50, 75, 85, 100, 125, 150, 175, 200 mm

Spotreba materialu:

pfi rozmérech desek 1000 x 600 mm 4 ks/deska,

pfi rozmérech desek 2000 x 600/500 mm 8 ks/deska.

Minimalni kotevni hloubka: 20 mm (v Zelezobetonové konstrukci).

Vruty HT-T — Srouby do drevénych foSen a ten-
kosténnych ocelovych profill

Ocelovy pozinkovany Sroub se samoreznym zavitem

s ¢ockovou hlavou

Pouziti: Na upevnéni desek do dfevéné nebo tenkosténné ocelové
podkonstrukce.

Minimalni kotevni hloubka: 25 mm v ocelové podkonstrukci 30 mm
ve drevéné podkonstrukci.

jsou pfirodni

izoluji pred teplem a chladem

zvysuji pozarni odolnost stavebnich konstrukci
(tfida reakce na oheri A2 nebo B) — béhem poZaru
chrani konstrukéni prvky budovy

maji esteticky hodnotny dekorativni povrch
vykazuji vysokou tepelnou kapacitu

vyborné pohlcuji hluk

jsou vysoce paropropustné

jsou biologicky nezavadné

odolavaji mikroorganismim, hmyzu a hlodavctim

jsou chemicky inertni, nereaguiji s okolnimi mate-
rialy

se snadno formatuji na potfebny rozmér a tvar

jsou vysoce mechanicky odolné, to dokladuje na-
pfiklad zkouska odolnosti proti vrzenému mici

Ize je mnohocetné pretirat

vyborné dlouhodobé odolavaji povétrnostnim
vliviim

umoznuji jednoduchou montaz

Ve

\24

Desky Heraklith® a prislusenstvi



Akusticke aplikace

Deskami Heraklith a Tektalan Ize Fesit obecné problémy s nevhodnou akustikou prostoru v obytnych, uzitnych, spole€enskych
ale i napf. technickych mistnostech, prlimyslovych halach a nebo strojnich zatizenich.

Zdroje hluku v fesenych prostorach ¢asto snizuji jejich uzivatelsky komfort. Mnohdy omezuji zivotni pohodu v8ech zucastné-
nych obyvatel(/uzivatell. SniZzuje se kvalita poslechu, srozumitelnost verbalni komunikace a zaroveri je hluk v podobé akustic-
kych vibraci dal pfenasen konstrukcemi do dal$ich prostor, kde sekundarné mize plsobit negativné na dal$i osoby.

V zajmu zachovani akusticky pfijatelné doby dozvuku v obytnych mistnostech Ize s vyhodou pouzit aplikace desek Heraklith
(Heraklith Agro) v kombinaci se vzduchovou dutinou.

Pro dosazeni vys8ich akustickych Utlumd v mistnostech s vét$im mnozstvim zdroji hluku (gardZe, chodby, télocvicny, pramys-
lové haly, bazény) je mozné bud kombinovat pouziti desek Heraklith se vzduchovou dutinou vyplnénou mineralni izolaci Knauf
Insulation, nebo pouzit pfimou montaz desek Tektalan.

Na zékladé velkého mnozstvi provedenych zkou$ek a vyzkouSenych aplikaci si Ize vzdy vybrat variantu, které bude nejblize pl-
nit poZzadavky nejen projektanta specialisty, ale i findlniho uZivatele. S namérenymi hodnotami Ize uvazovat jak pro vodorovné,
tak svislé konstrukce. V tabulkach jsou uvedeny orienta¢ni hodnoty.

Zvukova pohltivost

) frekvence Hz Vazeny &initel zvukové
Popis konstrukce - -
125 250 500 1000 2000 4000 pohltivosti a.,
Heraklith C 25 mm 0,38 0,31 0,29 0,32 0,99 0,73 0,55
Heraklith C 25 mm + VM 25 mm 0,42 0,40 0,97 0,73 0,98 0,79 0,79
Heraklith C 25 mm + MW 30 mm 0,25 0,65 1,00 0,65 0,70 0,80 0,80
Heraklith C 25 mm + VM 50 mm 0,40 0,48 0,99 0,75 0,99 0,84 0,80
Heraklith C 25 mm + MW 50 mm 0,28 0,48 0,99 0,89 0,70 0,97 0,80
Heraklith C 25 mm + VM 300 mm 0,55 0,55 0,35 0,45 0,60 0,80 0,45
Heraklith C 35 mm 0,08 0,17 0,21 0,43 0,94 0,90 0,50
Heraklith C 35 mm + VM 25 mm 0,20 0,42 0,91 0,69 0,39 0,52 0,60
Heraklith C 35 mm + MW 30 mm 0,30 0,75 0,95 0,70 0,80 0,90 0,80
Heraklith C 35 mm + VM 50 mm 0,20 0,31 0,81 0,57 0,42 0,96 0,60
Heraklith C 35 mm + MW 50 mm 0,60 0,54 0,98 0,97 0,91 1,00 0,90
Heraklith C 35 mm + MW 30 mm + VM 270 mm 0,85 0,85 0,75 0,75 0,80 0,85 0,80
Heraklith C 50 mm 0,20 0,27 0,27 0,57 0,50 0,97 0,50
Heraklith C 50 mm + VM 50 mm 0,20 0,37 0,70 0,55 0,65 0,95 0,65
Heraklith C 50 mm + MW 50 mm 0,32 0,51 0,98 0,93 0,99 0,97 0,90
Heraklith C 75 mm 0,30 0,33 0,51 0,73 0,79 1,00 0,65
Heraklith C 75 mm + 25 mm VM 0,30 0,42 0,99 0,90 0,86 1,00 0,85
Heraklith C 100 mm 0,40 0,34 0,54 0,68 0,96 0,85 0,65
Heraklith C 100 mm + VM 25 mm 0,26 0,35 0,78 0,51 0,7 0,98 0,70
Heratekta C3 100 mm 0,10 0,25 0,25 0,35 0,65 0,50 0,35
Tektalan A2 50 mm 0,35 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tektalan A2 75 mm 0,55 0,70 0,80 0,90 0,95 0,90 0,90
Tektalan A2 100 mm 0,65 0,80 0,90 0,95 0,95 0,85 0,95
Tektalan A2 125 mm 0,70 0,80 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00

VM = vzduchova mezera
MW = mineralni vina

Poznamka: Hodnoty pro pficny akusticky pohlcovag jsou k dispozici na vyzadan.

o v
Nepruzvucnost
Sténa tl. 150 mm Material stény Obklad Rw (dB)

. Bez obkladu 51

Zelezobeton
Tektalan; 50 mm 58
Bez obkladu 51

Keramickeé tvarnice

Tektalan; 50 mm 59

Dodate¢nou pfidanou hodnotou pro uZivatele je:

— vysoka mechanicka odolnost proti poskozeni

— moznost jednoduché vymény (revize instalaci, nahrada poskozenych ¢asti oplasténi)
— stalost vlastnosti a vzhledu (pretiratelnost bez ztraty vlastnosti)
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Tepelné-technickeé aplikace

Jednou z prvotnich aplikaci desek z dfevité viny Heraklith bylo zateplovani vétSinou Stitovych stén, podkrovi, vnitfnich kon-
strukci i fasad. S postupem doby se vyvojem technicky vhodnéjsich tepelnych izolaci pfeslo k jejich masivnimu pouzivani,
ovSem veétsinou vzdy v néjaké doplnikoveé (skryté) aplikaci. Kombinaci tepelné-technickych kvalit modernich izola¢nich hmot

a mechanické a chemické odolnosti, zpracovatelnosti a hlavné trvanlivosti Heraklithu vznikly vysoce efektivni sendvicové desky
Heratekta (Heraklith+EPS) a Tektalan (Heraklith+MW). Dnes Ize jak plvodni technologii (u historickych staveb, nebo tam, kde
je klasicka technologie omitani a zateplovani pozadovana), tak jejimi technickymi nastupci zateplovat pomoci desek z drevité
viny takrka vSechny stavebni konstrukce a to jak ve skrytém provedeni (pod klasickou hazenou omitku, tak pod tenkovrstvé
omitkové aplikace), tak velmi jednoduse suchou montazi s esteticky zajimavym vzhledem desek Heraklith (Heratekta/Tektalan),
kdy povrchovou vrstvu Ize tfeba opatfit pouze barevnym natérem dle pfani investora.

Mezi oblibené tepelné-technické aplikace patfi:

1. Ztracené bednéni - vkladani desek Heraklith, Heratekta nebo Tektalan do bednéni pfed betondzi — diky strukture desky,
do které betonova smés sama zateCe a témérF neviditelnym sprahovacim prostfedkim je velmi efektivni a asové i pracnosti
nejuspornéjsi technologie zateplovani monolitickych konstrukci.

Podrobnosti naleznete v kapitole Zpracovani a postupy.

2. Dodate¢na izolace stropu/stén — dodate¢na sucha montaz desek Heraklith, Heratekta nebo Tektalan pfimo na podkladni
konstrukci pomoci DDS vrutd, nebo jinych vhodnych kotvicich prostfedkd.
Podrobnosti naleznete v kapitole Zpracovani a postupy.




Tepelné-technické viastnosti

Schéma

Podzemni garaz
Strop

Vnitrni

Podzemni garaz
Bocni stény

Vnitini
Vnéjsi

Podzemni garaz
Strop
Vnitfni

SRS

Podzemni garaz
Strop
Vnitfni

Podzemni garaz
Bocni stény

Vnitrni

Popis konstrukce

Zelezobetonovy strop

Tloustka 200 mm

Zelezobetonova sténa

Tloustka 150 mm

Zelezobetonovy strop

Tloustka 200 mm

Zelezobetonovy strop

Tloustka 200 mm

Vzduchova mezera 10 mm

Zelezobetonova sténa

Tloustka 200 mm

Obklad

Bez izolace
Heratekta, 25 mm
Heratekta, 35 mm
Heratekta, 50 mm
Heratekta, 75 mm
Heratekta, 100 mm

Tektalan, 50 mm
Tektalan, 75 mm
Tektalan, 100 mm

Bez izolace
Heratekta, 25 mm
Heratekta, 35 mm
Heratekta, 50 mm
Heratekta, 75 mm
Heratekta, 100 mm

Tektalan, 50 mm
Tektalan, 75 mm

Tektalan, 100 mm

Bez izolace
Tektalan; 50 mm
Tektalan; 75 mm
Tektalan; 100 mm
Tektalan; 150 mm

Bez izolace
Tektalan; 50 mm
Tektalan; 75 mm

Tektalan; 100 mm

Bez izolace
Tektalan; 50 mm
Tektalan; 75 mm
Tektalan; 100 mm
Tektalan; 125 mm

Tektalan; 150 mm

Soucinitel prostupu tepla U (W/m?K)

3,08
1,27
0,97
0,71
0,49
0,38
0,69
0,47
0,36
3,91
1,39
1,03
1,75
0,51
0,39
0,72
0,49
0,37
3,08
0,73
0,49
0,38
0,25
3,08
0,85
0,46
0,36

3,561
0,75
0,50
0,38
0,31
0,26

Tepelné-technickeé aplikace
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Pozarné ochranné aplikace

S rostoucimi poZadavky na kvalitativni viastnosti staveb a zejména poZadavky na bezpec¢nost véech uzivatell, pfichazi opét ke
slovu pouziti desek Tektalan a Heraklith v poZarné ochrannych (pozarné bezpecnostnich) aplikacich.

Jednim ze zékladnich aspektl pasivni pozarni ochrany/bezpecnosti je zajisténi bezpetné evakuace osob a bezpeéného zasa-
hu slozek HZS. Toho je docileno pouzitim takového materidlu, ktery sam o sobé& nepodporuje hofeni (neodkapava a nekouri)
a zaroven ktery chrani nosnou konstrukci pfed pfimym plsobenim plamene a vysoké teploty.

DileZitym aspektem celé pozarné ochranné aplikace je jeji navrzeni a provedeni v souladu s technickou dokumentaci vyrobce
a podle platného PBR. Montaz musi, podle Vyhlasky MV 246/2001, provadét pouze odborné proskolena firma.

Pouze samotna nehorlava deska Heraklith ¢i Tektalan nema sama o sobé schopnost chranit konstrukce, ale pokud se zabudu-
je predepsanym a vyzkousenym zplsobem, Ize od takto provedeného systému ocekavat pozarni odolnost od REI 15 (dfevéné
stropni konstrukce) pres REI 60 (nosné stény) az po REI 180 (betonové stropni konstrukce).

Diky rozdilné metodice zkou$ek a chovani jednotlivych druhl konstrukci pfi poZaru je nutné zvolit si z vyzkousenych feseni to
spravné.

Klasifikace a prima oblast pouziti

Referencni zaklad klasifikace
Tato klasifikace byla provedena podle CSN EN 13 501, ¢ast 2, kapitola 7.3.3

Klasifikace

Stavebni dil ,Nosny, prostor uzavirajici a izolaéni stropni prvek z Zelezobetonu s ve spodu
zabetonovanymi vicevrstvymi deskami z drevité viny“ bude klasifikovan na zakladé nasleduijici
kombinace vykonnostnich parametrd a tid.

R R30
RE - RE 20 RE 30 - RE 60 RE 90 RE 120 RE 180
REI REI 15 REI 20 REI 30 REI 45 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180

Minimalné 140 mm silna deska z Zelezobetonu, 20 armovacich ty€i o @ 12 mm v tazné zéné,
vzdalenost a = 15 cm, prekryti betonu ¢ = 15 mm, kvalita betonu: B25

Pfima oblast pouziti

Vysledky pozarni zkousky jsou pfimo aplikovatelné na podobna provedeni, u kterych byla
provedena jedna nebo vice nasledné uvedenych zmén a u kterych provedeni spliiuje s ohledem
na jejich tuhost a pevnost i nadale pfislusné pozadavky.

Stavebni dil ma nasleduijici pfimou oblast uplatnéni podle CSN EN 13501, ¢ast 2:
— zvétseni tloustky, stejné jako objemové hmotnosti pfislugnych materiald.
Tektalan 037/2
Mozné tloustky od 50-150 mm
Mozné Sifky od 500 nebo 600 mm

— Je zapotrebi prokézat statiku. Maximalni momenty a stfizné sily, které byly vypoc¢itany na stejném zakladé jako ty, které
vyplyvaji ze zkuSebni zatéZze, nesmi prekrocit ovérené hodnoty.

— Je mozné snizeni vzdalenosti mezi upevriovacimi body.



Exteriérove aplikace.

| pfes sv(j materidlovy zéklad (dfevo), jsou desky Heraklith pouzitelné v rGznych aplikacich i v exteriéru. Historicky byly tyto
materialy pouzivany jako tepelny izolant a na mnoha objektech od 20. let 20. stoleti jsou dodnes schovany pod vrstvou omitky
jako zatepleni napfiklad $titovych stén. Pokud do téchto vrstev nezateklo vlivem po$kozeni destovych svodd, ¢i nenastalo né-
jaké jiné mechanické poskozeni omitkové vrstvy, tak ani skoro po 100 letech nenajdete na téchto objektech znamky degradace
(kromé béznych znamek starnuti povrchovych vrstev). Diky této historické zkuSenosti je mozné v sou€asnosti pouzivat zejména
sendviCové desky Heratekta nebo Tektalan jako nosi¢ omitek s vysokou mechanickou odolnosti, kdy se tyto materialy hodi
zejména v soklovych oblastech staveb, kde je zvySené riziko poskozeni (hra déti, fiditka kol).

Pouziti desek Heraklith C jako hlavni vrstvy zatepleni je s ohledem na tepelné-technické vlastnosti zakladniho materialu sice
mozné, ale ne ekonomické a jedna se zejména o techniku vhodnou pro historické ¢i pamatkové chranéné objekty. Desky He-
raklith C Ize pouzit jako nosi¢ omitky s pfihlédnutim k technologickym predpisdim vyrobcd omitkovin.

Pro omitani je doporu¢eno pouZivat desky Heraklith C tloustky 25 mm a vice. V tomto pfipadé je nutné u spojovacich prostred-
kd vzdy uvazovat nejen vlastni vadhu obkladu, ale zejména omitkové vrstvy a pfipadného dodate¢ného zatizeni (napf. svitidla).

Vytrhova sila na jeden spojovaci prostfedek s prdmérem hlavy min. 15 mm byla stanovena zkouskou na deskach Heraklith C25
na 12kg/bod.

Desky Heraklith C Ize pouzit v chranéné exteriérové expozici (podhledy v garazich, akustické zastény, pristfeSky atd.), stejné
tak je mozné je vyuzit v plné expozici (desky budou rychleji patinovat, nebo mohou byt opatfeny ochrannym natérem/nastfi-
kem). Vzdy je nutné brat v Gvahu zejména korozni odolnost spojovacich prostfedkd a podkonstrukce. Pro nechranéné pouziti
v exteriéru jsou pfimo ur¢ené desky Heraklith C Facade, jejichZ receptura je upravena tak, aby bylo minimalizovano riziko pfi-
padného vykvétu cementového miéka z jadra desek. (Vykvét je vzdy pouze estetickym projevem vlastnosti desky a nema vliv
na ostatni vlastnosti a trvanlivost desek.)

V pfipadé pohledoveé exteriérové aplikace desek Heraklith C (resp. Facade) je pro zachovani jejich maximalni zivotnosti nutné
aplikovat je na nosny rost, vymezuijici vzduchovou dutinu, ktera zajisti vzdy vyschnuti celé desky bez zadrzovani kapilarni vody
ve styku dfevénych vldken s podkladem (napt. se zdivem, betonem atd.). Konstrukce rostu miize byt ocelova, difevéna pfipad-
né hlinikova a musi splfiovat zakladni statické parametry (Unosnost obkladu, odolnost proti zatizeni vétrem, dilatani pohyby).

Desky Heraklith C, resp. Heraklith C Facade, jsou v exteriéru pouzivany zejména z davodu jejich netradi¢niho a organického
vzhledu, pomahaji snizovat hlukovou zatéz v pfiléhajicim okoli budovy. U podhledd je jejich vyhodou nehoflavost (tfida reakce
na ohen A2, resp. B s1,d0 a index Sifeni plamene podle CSN 73 0863 ix=0 mm/min) a mechanicka odolnost.

U v8ech exteriérovych aplikaci (chranénych i nechranénych) je nutné fesit detaily bud’ pomoci klempitskych prvkd, nebo pomo-
ci dodate¢nych konstruk&nich opatreni.

Dalsi informace k nosnym konstrukcim pro vétrané zatepleni fasad, izolacim z mineralni viny do vétranych fasad a pozadavkim
pro montaz desek z drevité viny Heraklith naleznete v prospektech které jsou k dispozice i na strankach www.knaufinsulation.cz.
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Zpracovani a montazni postupy/pravidla

Vyhody systému:
Jednoducha a rychla montaz
Snadné formatovani desek na miru i ruéni pilou

Diky deskam kombinujicim r(izné funkéni vrstvy se da izolace provést
v jednom kroku, zna¢na Uspora ¢asu

Vynikajici akustické vlastnosti
Zajimavy vzhled

Montaz s pomoci Sroubl do betonu DDS

Jednd se o pfimou montéz desek Heraklith, nebo kompozitnich desek (Heratekta, Tektalan), na betonovou konstrukci stropu
nebo stény.

Schéma rozmisténi desek a kotev u stropu p¥i pouziti Sroubtt DDS
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Upevnovaci prvky umistime v ploSe desek, 70 mm od roh(.
Spotreba kotev:

v pfipadé desek sily 25-35 mm 8 ks/deska = 8 ks/m?

v pfipadé desek sily 50-100 mm 6 ks/deska = 6 ks/m?

Dalezité:
Desky je nutné k sobé pfikladat natésno bez mezer.

Izolaéni desky musi byt po dobu 48 hodin rozbalené v prostoru, kde maji byt zabudované,
tak aby se pfizplsobily danym podminkam. ¥

Kotevni hloubky:
Sroub DDS do betonu: 20 mm

Postup montaze:
Zkontrolujte podklad, odstrante pfipadné nerovnosti betonu (nalitky a pod.).

Izolace se nejprve fixuji pomoci DDS $roub( v stfedu desky.

Obdobné se postupuje i pfi montazi dalSich desek. Druhy pracovnik mezitim umistuje dalsi
vruty.

Po ukotveni celé plochy stropu, zkontrolujte cely povrch a kde je to potfebné, desky
dodate¢né upevnéte.




tupy/pravidla

Detail D1 - Styk hlavnich a montaznich lati dfevéného nosného rostu. 8

KFiZzovy rost z lati prifezu 60 x 30 (mm) bude spojen vruty >4,5 x 55 (mm), jejichz zavit Q.

30 mm bude vzdy min 25 mm ukotven v podkladu. Pocet $roubl bude stanoven na zakladé ——

|><| 30 mm statického posouzeni. Doporuéujeme pouzit dva vruty v mist& styku lati, pfipadné -
jeden vrut 5 x 55 (mm) N
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Montaz na ocelove podkonstrukci S
C

‘@

Kovova nosna konstrukce (obdobna D112) >
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Ocelova konstrukce vyuZziva standardni elementy znamé ze systému suché vystavby, CD a UD profily, kfizové spojky, zavésy
a podobné.
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Pfi navrhu rozteci zavésu, hlavnich profilll a montaznich profill vychazejte z tabulky 1 a z tabulky 2.

Tabulka 1.

Rozteée hlavnich profilGi a inosnost konstrukce

Vzdalenosti
montaznich profilt

Vzdalenosti
hlavnich profild

Max. osova vzdadlenost Cvmm  Max. osova vzdalenost B v mm

(c) = 600 mm (b) = 500 mm
(c) =800 mm (b) = 500 mm
(c) = 1000 mm (b) = 500 mm
(c) = 1200 mm (b) = 500 mm

Tridy zatizeni — zatizZitelnost a roztece zavéstu (a)
(vlastni vaha zavéseného podhledu kN/m?)

0,15 kN/m? 0,2 kN/m? 0,3 kN/m?

Povolené dodateéné zatizeni v KN/m? pro vzdalenosti zavést (a) v (m)

0,3 kN/m2 0,35 kN/m? 0,35 kN/m?
(@=1,15m (@=0,90m (@=0,75m
0,3 kN/m? 0,35 kN/m?
(@=1,056m (@=0,80m
0,3 kN/m?
(@=09m
0,3 kN/m?
(@=0,90m

Poznamka: Dodate¢na zatizeni jsou napf. mineralni izolace, sani vétru atd.

Poznamka 2: Osvétlovaci télesa, sprinklery, VZT jednotky atd. musi byt zavéSeny zviast (samostatné).

Poznamka 3: Uvazovano pouziti zavési s charakteristickou Unosnosti 0,4kN/bod. Pfi pouzivani zavést s charakteristickou
unosnosti 0,25 kN na bod je nutné dodatecné zatizeni vynasobit 0,6, nebo Umérné zmensit vzdalenost bodl zavésen.

Poznamka 4: Pri pouZiti dievénych prvkd je uvazovano s tfidou dieva S10 dle EN 1912.

Poznamka 5: Podhledy s odolnosti proti vizenému mici musi mit rozte€e podkonstrukce dle zkusebniho protokolu.

Tabulka 2.

Rozteé montaznich profild

PloSna hmotnost RN
Produktova rada Vyrobek Tloustka (mm) (kg/m?) Typ hrany montaznich Rozméry desek
< profild (b) v mm
Heraklith C 15* 8,5 AK nebo rovna** 313 600x2000
Heraklith C 25 10,5 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heraklith C 35 13 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heraklith C 50 18 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heraklith C 75 26 rovna 500 600x2000
Heraklith
Heraklith C 100 33 rovna 500 600x2000
Heraklith A2C 15* 12 AK nebo rovna** 313 600x2000
Heraklith A2C 25 14 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heraklith A2C B 17 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heraklith A2C 50 24 AK nebo rovna** 500 600x2000
Heratekta C2 50 7,5 rovna** 500 500x2000
Heratekta Heratekta C2 75 8 rovna** 500 500x2000
Heratekta C2 100 8 rovna** 500 500x2000
Tektalan 037/2 50 1188 AK nebo rovna** 500 600x1000
Tektalan 037/2 75 16,5 AK nebo rovna** 500 600x1000
Tektalan
Tektalan 037/2 100 20 AK nebo rovna** 500 600x1000
Tektalan 037/2 150 27,5 AK nebo rovna 500 600x1000

* Desky tloustky 15 mm nejsou vhodné pro venkovni aplikace a plavecké bazény.

** Pfi montazi desek s rovnou hranou dbejte vytvoreni stinové spary pomoci odsazeni desek >4 mm. Je nutné toto vzit v uvahu pfi dimenzaci

a rozmeérovani rostu.



Unosnost zavést

F=0,25 kN F=0,40 kN F=0,40 kN
Rychlozavés/pérovy zavés Noniovy zavés Pfimy zavés

Doporuéené prurezy lati

60 mm

Montéazni lat

20 mm

40 mm z

20 mi

Vrut

60 mm ‘

Montézni lat
60 x 30 mm

Doporuceny prirez dfevéné montazni laté
je 60 x 30 nebo 80 x 24 mm.

Minimalni prlfez montaznich lati
je 48 x 24 (mm) s hlavnim rostem
z profild = 60 x 40 (mm).
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Schéma kotveni vruty:

V pfipadé kdy je pozadovano
dosahnout odolnosti proti

vzdy tfi vruty na Sifku desky na

, musi byt pouzity
kazdé podpore.

vrzenému mici
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Pokyny k montazi

PFfed montazi rozmérte rost a ujistéte se, ze vzdalenosti zavéseni volnych
konct CD profili jsou na vSech stranach stejné.

Do vymérenych bodl upevnéte vhodnym spojovacim prostredkem (stropni
hreb do betonu, FN Sroub do dfeva, specialni hmozdinky do keramiky atd.)
zaves (pfimy zaves, drat s okem, noniovy zaves).

Do vyty&ené roviny upevnéte obvodové UD profily a do pfipravenych zavésl
vyrovnejte nosné CD profily.

Upevnéte kfizové spojky a do nich zajistéte montazni profily v osové
vzdalenosti dle tloustky obkladu.

Provedte rektifikaci smontované konstrukce — vodorovnou a osovou.
Zkontrolujte osové vzdalenosti a paralelnost montaznich CD profilC.

Upevnéte CD profily do UD profildi pomoci LN/LB rychloSroubd.

Obklad z desek Heraklith pritisknéte dlani k podkladu, srovnejte jeho polohu
a druhou rukou za¢néte s jeho upevnovanim. U desek s AK hranou Ize
montovat na sraz (beze spary mezi deskami). Dodrzujte zvySenou Cistotu
prace (ruce, naradi) pfi aplikaci desek s nastfikem, nebo desek Heraklith Agro.

Pred upevrniovanim desek podélnym smérem ke sténé zkontrolujte rovinnost
stény v misté dotyku obkladu. Pokud je nerovnost lokalné vétsi nez 3 mm,
zvolte detail napojeni bud” pomoci stinové spary, nebo s krycim obvodovym
profilem (napf. L — profil rastrového podhledu atp.).

Desky upevnéte k podkonstrukci zvolenym upevfiovacim prostredkem
dle montaznich pravidel ke véem profildm a do v§ech podpor (koncovych
i pribéznych).

V pfipadé potreby vlozeni mineralni izolace do dutiny nad Uroveri nosné
konstrukce provedte pred montazi obkladu napnuti a slepeni separacni vrstvy
(napf. PE folie, parotésné nebo difuzni folie).

azni postupy/pravidla
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PFi montazi reviznich dvirek je nutné vSechny prerusené profily dodatecné
opatiit zavésy a ty aktivovat.

Pfi montazi zapusténého svitidla je nutné (kromé bodovych svitidel) upravit
nosnou konstrukci tak, aby hmotnost svitidla byla pfimo pfenasena do
vodorovné nosné konstrukce. Podhled a oplasténi nelze dodate¢né zatézovat
svitidly ani jinymi zavéSenymi bfemeny.

Svitidla do priméru 150 mm Ize upevnit do desky Heraklith C, 15 mm — max. véha
svitidla 0,6 kg.

Svitidla do prdméru 200 mm Ize upevnit do desky Heraklith C, 25 mm — max. vaha
svitidla do 1,5 kg

Svitidlo do prdméru 300 mm Ize upevnit do desky Heraklith C, 35 mm — max. vaha
svitidla do 2,5 kg.

Svitidla musi byt umisténa vzdy jen jedno v jednom poli rostu (mezi montaznimi
a hlavnimi profily).

Vyrez pro svitidlo by mél souosy. Svitidla s vétsi hmotnosti, nez je pfipusténo
u dané tloustky desky, nebo nad max. hmotnosti 2,5 kg na bod musi byt
zavéSeny samostatné do nosné konstrukce.

Maximalni pfipustna teplota svitidla, které mize byt zabudovano do desek
Heraklith je 60 °C.

Poznamky:
- Vzdy je nutné ovéfit a posoudit dostateCnou unosnost podkladni konstrukce
a zvolit vhodné kotevni prostfedky (Hmozdinky, vruty, hieby).

— Desky s vykvéty, poskozené, nebo zdeformované vyradte.

- Obvodovy UD profil upeviiujte s pouzitim vhodnych vrutt nebo hmozdinek
do podkladu po 50 cm.

— Primé zavésy ¢&i noniové zavésy nezapomerite zajistit dvéma LN/LB Srouby
na kazdé strané zavésu do CD profilu. U krytych venkovnich podhled,
podhledi a stén ve vihkém prostredi interiéru (plavecké bazény), mechanicky
(télocvicny) ¢i vibracemi namahanych konstrukci zajistéte pfimy nebo
noniovy zaveés na kazdé strané LN/LB Srouby (v tomto prostfedi neni
povoleno pouziti rychlozavésl a dratli s okem). U venkovni expozice
a vihkych prostor v interiéru vénujte zvySenou pozornost korozni odolnosti
nosné konstrukce i spojovacich prostredkd.

— V misté preruseni nosného rostu (otvor) musi byt dopinény zaveésy.

- Rychlozavésy musi mit pramér dratu min. 4 mm a je doporu¢eno po
rektifikaci a smontovani rostu pfesahujici draty ohnout do tvaru haku.
— Montaz obkladu by méla zac¢inat bud’ ve stfedu nebo v ose mistnosti.

- Pfi montazi na vazbu — priibézné kontrolujte paralelnost jednotlivych fad obkladu a stejnomérnost spary mezi deskami.

— Pri montazi na kfizovou sparu (na stfih) — dbejte zvySené pozornosti u montaze obkladu i ro$tu pod obklad s kfizovou vazbou.
Doporucujeme pouzit desky s AK hranou.

— Upevnovaci prostifedky — je mozné pouzit sadrokartonarské TN/TB rychlosrouby (u desek 15 a 25 mm). Vhodné je pouziti
rychloSroubd/vrutl s odsazenym jemnym zavitem a frézovacimi drazkami pod hlavou rychlo$roubu/vrutu. Jednou z moznosti
je pouziti vrutd HT-T nebo SC. Prdmér hlavy by mél byt vétsi nez je 9 mm. Vybér upevriovaciho prostiedku by rovnéz mél
odpovidat koroznimu prostfedi ve kterém bude zabudovan.

— Pfi vyplfiovani dutiny nad deskami mineralni izolaci vytvorte na rostu celistvou separacni vrstvu z vhodné félie. Vlozené
separacni vrstvy do 3 mm neovliviuji akustické chovani konstrukce.

— Desky upevnéte na kazdé podpore minimalné ve 3 bodech vhodnym upevriovacim prostfredkem.
— Upevnovaci prostiedek by mél byt zapustén do roviny obkladu.

— Montazni prostfedky Ize po upevnéni obkladu zatfit vhodnym natérem.
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Oblasti pouziti:
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Pouziti a manipulace
Preprava a skladovani

Preprava

Desky Heraklith jsou dodavany na paletach. Pfi dopravé,
manipulaci a skladovani musi byt chranény pred vihkosti
nebo mechanickému poskozeni.

Béhem pfijmu zbozi si prosim zkontrolujte dodaci list

e Mnozstvi materialu (palety, m?).

* Porovnejte obsah baleni podle dodaciho listu a $titku na
baleni.

¢ Pfipadné poskozeni pfepravovaného zbozi.

Pokud je material poSkozeny nebo dodavka vykazuje jiné
nesrovnalosti, nechte si tuto skute¢nost potvrdit fidi¢em.
Zaroven prosim okamzité informujte obchodniho zastupce
spole¢nosti Knauf Insulation. PoSkozeny material nesmi byt
pouZzit.

Skladovani
Jako zpracovatel jste zodpovédny za spravné uskladnéni
materidlu a spravnou manipulaci s materialem.

Zasady spravného skladovani

e Desky musi byt skladovany naplocho a stabilné v suchém
a Cistém prostredi. Je nutné zamezit navihnuti, zaSpinéni
a zapraseni paneld.

e Originalni baleni nechrani proti desti.

¢ Nestavte na sebe vice, nez dvé palety desek z drevité viny
(max. vySka 250 cm).

e Skladujte materidl jen v mistnostech, které zarucuji spinéni
nasledujicich podminek, v zavislosti na podminkach
uré¢enych v mistech instalace. Pro instalaci ve vytapénych
¢i klimatizovanych mistnostech: max. relativni vihkost
vzduchu 75 % a teplota v mistnosti nesmi klesnout pod
+7°C ¢i pfesahnout +30°C. Pro instalaci v nevytapénych
mistnostech plati: max. relativni vihkost vzduchu 85 %

a minimaini teplota +5°C.

Zpracovani

Prace je vizitkou femesinika

Kvalita desek je priibézné kontrolovana v ramci celého
procesu vyroby a baleni. Ddlezitym faktorem pro dobry
vysledek na stavbé je spravné zpracovani za vhodnych
podminek.

Material a vihkost vzduchu

Diky obsahu dfevni hmoty, nelze vylougit drobné odchylky
rozmér( a barevnosti. Pokud jsou panely vystaveny
nadmérnym vykyvim ve vlhkosti vzduchu, dochazi k jejich
smrstovani a roztahovani.

Béhem instalace musi byt obzvlasté dobre hlidana
vihkost vzduchu a teplota. Pokud je tfeba, pak pod
stalym dohledem topte, vétrejte nebo odvihéujte vzduch,
tak aby byly zaruéeny konstantni podminky pro instalaci.

Barva a struktura

Nasledkem pouZziti pfirodnich materiald; dfeva, cementu,

se mohou objevit rozdily v barvé a struktufe materialu.
Predevsim u bile barvenych desek mize dojit ke zménam
ve stupni jasu vlivem struktury drevité viny ¢i vlivem rliznych
svételnych podminek. Do stropu instalujte vzdy jen jeden
typ desek. Prlibézné kontrolujte vizualni vzhled hotového
pohledového obkladu, tak i jednotlivych desek. Mezi
jednotlivymi dodavkami vyrobkd mize dojit k viditelnym
rozdillm v barevnosti povrchu.

Desky mohou byt barveny nékolikrat, aniz by u nich mohlo
dojit k méfitelnému poklesu zvukové pohltivosti.

Podminky pfi montazi

Instalace vnitinich obkladl musi byt provadéna za

kontrolované vihkosti vzduchu a teploty. VSechny prasné

stavebni procesy musi byt dokonceny pred za¢atkem

montaZe desek Heraklith.

e Pred instalaci musi byt zaji$téno, aby se skrz stény
a strop nedostala vlhkost ani destova voda.

¢ Instalujte panely jen do mistnosti, kde jsou zajisStény
nasledujici podminky: pro vytapéné a klimatizované
mistnosti nesmi vlhkost vzduchu prekrocit 75 % a teploty
se musi pohybovat v rozmezi +7°C az +30°C. Pro
nevytapéné mistnosti nesmi vihkost vzduchu prekrocit
relativni vinkost vzduchu 85 % a teplota nesmi klesnout
pod +5°C.

e Pokud budou desky Heraklith instalované do mistnosti
s centralnim vytapénim, doporu¢ujeme nechat panely
aklimatizovat — alespori 3 dny v mistnosti se stejnymi
podminkami.

e \Vhodné pracovni podminky jsou:
— Suché a ¢&isté mistnosti.
- Od dokoné&eni mokrych procesl ubéhlo alespoil 14 dni.
— Dokoncena instalace a zaskleni oken a dveti pro kontrolu

nad teplotou a vétranim.
— Maximalni vihkost instalovanych desek Heraklith musi
byt méné nez 15 % hmotnosti.

¢ Pfed zac¢atkem montaze zkontrolujte nosnost
podkladu.

e Zavésné systémy musi byt instalovany v souladu
s technickou dokumentaci vyrobce a v souladu s platnymi
technickymi normami.

¢ Rovinnost: nejvétsi odchylka od rovnosti nosného rostu
nesmi pfesahovat 2 mm na metr délky; zaroven ale nesmi
presahovat 5mm na délce péti metrd (EN 13964, ¢ast A.5).

¢ Po instalaci desek mohou jini femesinici provadét na
stropé pouze dokoncovaci prace.
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e Dilata¢ni spary: u velkych ploch, kde jsou desky
instalovany s pomoci $roubd v krytém venkovnim
prostoru nebo v mistnostech s velkymi vykyvy relativni
vlhkosti vzduchu (rel. vihkost vzduchu > 80 %)
doporucujeme kazdych 15 metr( umistit dilatacni sparu.

e Konstrukéni prvky, u kterych hrozi vznik vibraci:
podhledy které jsou uchyceny Uhlové pruznymi zavésy,
které maji tendence se chvét (napt. trapézové plechové
stfechy, ocelové nebo dievéné krovy), musi byt zajistény
zavésy, umisténymi pod uhlem (alespon 10 % z nich),
aby se vyrovnal vodorovny posun.

¢ Odolnost viiéi vétru: pokud se o¢ekava plsobeni
vétru na podhledy, venkovni obklad nebo bude obklad
vystaven jinak Uc¢inkdm vétru (napf. oteviena okna,
dvere), musi byt pfijata odpovidajici opatreni, aby se
zajistilo, Ze pohledovy obklad i nosny rost témto vlivim
odola.

e Upozornéni: desky Heraklith obecné nejsou vhodné

pro lepeni. Musi byt pouzita kombinace lepeni a kotveni

- napfiklad s pomoci vrutt do dfeva nebo Sroubl do

betonu.

Zpracovani

e Pro pritez desek z drevité viny na stavenisti
doporucujeme pouzit rychlobé&znou kotoucovou pilu
s pilovym kotoucem s karbidovym zakon&enim (primér
cca 400mm) s odsavanim prachu. Ukosy mohou byt
nasledné provedeny pilovym listem pod Uhlem, pouzitim
hrubého smirkového papiru nebo pasovou bruskou.
Panely fezte tak, aby pohledova strana nemohla byt
znedisténa nebo poskozena.

e P¥i praci je nutné pouzivat Cisté rukavice a nastroje.

* Rezy nesmi byt provadény s pouzitim slozenych desek
jako podkladu.

Upozornéni:

¢ Dbejte na zasady bezpecnosti a ochrany zdravi.

¢ Dbejte na bezpecénostni instrukce vyrobcl pouzitych
stroji a nastrojl. VZdy pouZivejte ochranné pomdicky
(bryle, helmy apod.).

Nasledné barveni desek z drevité viny

Pro dalSi barveni desek z dfevité viny mohou byt pouzity
bézné fasadni nebo interiérové barvy. Jejich pouziti na
deskach Heraklith vzdy konzultujte s vyrobcem natéru.

P¥i volbé odstinu méjte vzdy na paméti, ze diky strukture
desek z drevité viny bude vysledny odstin odliSny od
vzorniku. Méjte na paméti, ze v pfipadé nastfiku barvy na
jiz nabarveny povrch musi byt svym sloZzenim novy natér
slucitelny s plivodnim povrchem.

Je tfeba rozliSovat nasledujici pfipady:
1) Aplikace uvnitf budovy s maximalni 80% relativni

vihkosti vzduchu

¢ Bila barva na bilém povrchu (obnoveni)
Doporucena barva: StoColor Rapid, pouzit pfiblizné
0,20 litru/m2, jedna vrstva.

¢ Dalsi barevné natéry na plochach natienych pfri
vyrobé nebo na plochach prirodniho odstinu 13 pf¥i
obnoveni stejnou barvou
Doporucena barva: StoColor In, pouzit pfiblizné 0,20
litru/m?, jedna vrstva. V pfipadé nové barvy mize byt
nutno vétsi mnozstvi barvy.

¢ Bily natér na povrchu, ktery nebyl natreny pfri
vyrobé (povrch bez natéru)
Doporucena barva: StoColor Rapid, pouzit pfiblizné
0,25-0,30 litru/m? na vrstvu, dvé vrstvy.

¢ Jina barva na povrchu, ktery nebyl natfeny pfi
vyrobé (surové zbozi)
Doporucena barva: StoColor In, pouzit pfiblizné
0,25-0,30 litru/m? na vrstvu, alespori dvé vrstvy.

2) Aplikace uvniti budov pro mistnosti s relativni
vihkosti vzduchu 80-90 %, jako vnitini bazény apod.:
pouzivejte vyhradné natéry s BFA vrstvou.

3) Kryté venkovni pouziti: obecnég, pouzijte exteriérovou
fasadni barvu StoSilColor.



Obecné informace:

Vybaveni pro aplikaci barvy: Barva je standardné
aplikovana bezvzduchovym (airless) rozpraSovacem barvy,
pfi¢emz kazda vrstva musi byt aplikovana ve dvou rliznych
smérech a pod riznym Uhlem tak, aby barva pronikla do
vSech nerovnosti v povrchu. Pokud aplikujete dvé vrstvy,
nechte pred aplikaci druhé vrstvy prvni zaschnout.

Obecné fec¢eno, mélo by byt pouzito jen tolik barvy,
aby byl panel perfektné pokryt. P¥ili§ mnoho barvy
zpUsobi pfilisnou vihkost a mlzZe tim zplsobit pokrouceni
a nabobtnani, stejné jako mize zplsobit snizeni zvukové
pohltivosti. Aplikace barvy a kryti musi byt priibézné
kontrolovano. P¥i praci s barvou a nastroji se drzte
instruktaznich manual( od vyrobcu.

Ochranna opatreni pro prilehlé plochy, podlahy apod.:
Veskeré prilehlé plochy, okna, podlahy apod., musi byt
zakryty.

Bezpecnostni informace:

Dbejte na informace o ochrannych opatfenich uvedenych

v manudlech od vyrobcl barev. Pokud je tfeba, chrarite svou
hlavu, o¢i, dychaci cesty a kliZi pomoci ochrannych masek,
bryli, rukavic a pracovniho odévu.

Ohybani desek Heraklith

Zakrivené konstrukce s deskami Heraklith

Desky Heraklith mohou byt montovany i na zakfivené
konstrukce. K tomuto U&elu je mozné desky z rubové strany
nafiznout (napf. ruéni okruzni pilou). Kazdy jednotlivy pfipad
konzultujte se statikem.

Pouziti a manipulace
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Objednavky a reklamace
Proces objednavky

Objednavka musi obsahovat:

- specifikaci produktu
¢ nazev materialu, popt. SAP gislo
e rozmér a tloustku materialu
¢ objednavané mnozstvi v m3, m2, bm nebo ks
- platny slevovy kéd dle dohody s obchodnim zastupcem
— pozadované datum dodani
* u projektd je nutné uvést harmonogram
vykladek
— pfesnou dodaci adresu (ulice, mésto, PSC)
— kontaktni osobu a tel. &islo

L

Pro plynulost vykladky je nutno uvést: "
- specifikaci zplsobu vykladky
¢ vysokozdviznym vozikem

e jefabem

— specifikaci mista dodani
e ztizeny pfijezd - sélo auto
¢ povoleni pro vjezd

Pokud pouzijete pro vykladku jefab, informujte nas prosim o této skutecnosti pfi
objednavce, abychom Vam mohli dodat zbozi na voze se shrnovaci stfechou.

Prehled dopravnich prostfedki naleznete na nasledujici strané.

V pfipadé, Zze se nase dodaci podminky neshoduji s Vasim konkrétnim pozadavkem, kontaktujte nas. Najdeme individualni
zpUsob jak pozadavku dosahnout.

Prijem objednavek: - order.cz@knaufinsulation.com

Potvrzeni objednavky:

1. Potvrdime pfijeti objednavky na Vami uvedeny e-mail — mnozstvi a typ materialu.
2. Uvedeme nejzazsi termin dodani.

3. Po zaplanovani dopravy potvrdime datum dodani.

Potvrzeni zkontrolujte a v pfipadé nesrovnalosti kontaktujte zakaznicky servis.

ZruSeni objednavky: viz informace v aktualnim ceniku stavebnich izolaci vydaném spoleénosti Knauf
Insulation.

Dodaci list:

Po vyskladnéni materialu zasleme dodaci list na e-mailovou adresu objednatele.
Zde muZete zkontrolovat spravnost objednaného zbozi.

Telefonni Cislo fidi¢e naleznete na tomto dodacim listu.

Prevzeti zbozi:

Vykladku zbozi si zabezpecuje kupujici na daném misté na své naklady, a to ihned po pfijezdu dopravniho prostfedku.
Zakaznik je povinen si zkontrolovat dodané mnozstvi, kvalitu materidlu a félie pfi prevzeti.

Dodaci list musi byt podepsan fidi€em a prebirajicim.

V pfipadé nesrovnalosti postupuijte dle kapitoly Proces reklamace.

Dodavame s podminkou DAP (Delivered ad Place - s dodanim do mista urceni).
Prodavajici (Knauf Insulation) nese odpovédnost za dodavku do doby prevzeti kupujicim.

U DAP prodavajici nese odpovédnost za tyto rizika:

1) Celni rizika — prodavajici obstardva na vlastni nebezpedéi a naklady celni odbaveni pro vyvoz.

2) Naklady - prodavajici nese veskeré naklady spojené s dodanim zbozi v ujednaném misté uréeni na pfichozim dopravnim
prostfedku nevylozené.

3) Rizika — prodavajici nese nebezpedi spojené s dodanim zbozi v ujednaném misté uréeni na prichozim dopravnim pro-
stfedku nevylozené.

4) Doprava — obstarani a sjednani podminek dopravy pfislusi prodavajicimu.



Proces reklamace

Vyfizeni reklamace je pro nas prioritou.

Zajisténim potfebné dokumentace urychlite reklamacni proces.
1) Nesrovnalosti uvedte na dodacim listu v okamziku prevzeti, jinak nebude reklamace uznana.

2) Poridte fotodokumentaci.

3) Kontaktujte zékaznicky servis, tel. +420 234 714 014, 016, 017, 018, 020. V pfipadé reklamace kvality materialu kontaktujte

obchodni zastupce.

Doprava

Pred zaslanim objednavky zkontrolujte, zda je mozné material dovést na misto uréeni nize uvedenymi vozy. Pokud ne, prosime,

informuijte nas pfi zadavani objednavky.

‘ Celkova délka

Vnitini Sirka

Vnitini vySka

Minimalni vySka

Minimalni polomér

prijezdu otaceni
15,55 m 2,48 m 3m 4,20 m 12,50 m
18,75 m 2,48 m 3m 4,20 m 12,50 m
13,62 m 2,48 m 3m 4,20 m 12,50 m

Vétsina aut disponuje zvedaci stfechou. V pfipadé potreby vykladky jefabem, tuto skute¢nost uvedte do objednavky, informuj-

te zakaznicky servis.

Velikost objednavky
na jedno misto dodani:

2 4 palety

3 palety
2 palety
1 paleta

Cena dopravy

zdarma

500,- K&
1000,- K¢
1500,- K&

Objednavky a reklamace .
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KNAUFINSULATION

PROJEKTOVY SPECIALISTA

Provétravané fasady a Heraklith

Jan Juhés +420 725 319 705
jan.juhas@knaufinsulation.com
Kontakini fasady

Vitézslav Vesely +420 725 389 021
vitezslav.vesely@knaufinsulation.com
Ploché a zelené stiechy, oplasténi hal,
Pavel Pfech +420 606 711 304
pavel.prech@knaufinsulation.com
Dfevostavby, foukané izolace a kontejnéry
Jiti Miller +420 724 059 007
jiri.muller@knaufinsulation.com
Objektovy specialista Cechy

Karel Vondracek +420 724 668 320
karel.vondracek@knaufinsulation.com
Projektovy specialista

Jan Juhés +420 725 319 705
jan.juhas@knaufinsulation.com

TECHNICKE PORADENSTVI
Karel Dutka +420 702 230 517
karel.dutka@knaufinsulation.com

Engprim

OBCHODNE TECHNICKE ZASTOUPENI

Pavel Havli¢ek +420 724 283 344
pavel.havlicek@knaufinsulation.com

Martin I$tvanik +420 606 478 160
martin.istvanik@knaufinsulation.com

Ales Krejbich +420 602 399 178
Key acount manager
ales.krejbich@knaufinsulation.com

Milan Bogdan +420 602 553 837
Key acount manager
milan.bogdan@knaufinsulation.com

Iveta Janouskova +420 725 319 704
iveta.janouskova@knaufinsulation.com

Martin Mosner +420 724 933 854
martin.mosner@knaufinsulation.com

Petr Vozdak +420 724 527 877
petrvozak@knaufinsulation.com

Jaromir Kobélus +420 724 285 445
Key acount manager
jaromir.kobelus@knaufinsulation.com

Roman Kfivanek +420 728 563 046
National sales manager Ceska republika

Enogprznim

Enagprznim

Knauf Insulation, spol. s r. ., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceské republika, www.knaufinsulation.cz
Knauf Insulation Trading, s. r. 0., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceska republika

ZAKAZNICKY SERVIS

Tel.: +420 234 714 018, 020

Tel: +420 234 714 014, 016, 017
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
order.cz@knaufinsulation.com

Video postupy a foto ndvody
na zatepleni jednotlivych
&&sti domd naleznete na
www.knaufinsulation.cz

Vsechna préva vyhrazena, véetné prév fotomechanické reprodukce a uklddanf na elekironické média. Komeréni vyuZiti procest a/nebo pracovnich akiivit po-
psanych v tomto dokumentu je zakdzano. Sestavovani informaci, textové &dsti i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla v&novéna ta nejvyssi pozornost,
nicméné presto nelze vylougit moZnost chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktofi nemohou pfijmout prévni ani jinou odpovédnost za pifpadné chyby ¢i jejich
dosledky. Vydavatel i redaktofi dokumentu ocenf jakékoli pripominky a upozornéni na pripadné chyby, kieré se v dokumentu vyskytly.
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